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样品名称: 可充电锂离子电芯 IMR18500-1200mAh 3.7V 1200mAh
4.44Wh

Name of Sample: Lithium-ion Rechargeable Cell IMR18500-1200mAh 3.7V
1200mAh 4.44Wh

委托单位: 河南恒一锂能科技有限公司

Consignor: Henan Hengyi lithium energy technology Co., Ltd
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可充电锂离子电芯 IMR18500-1200mAh 3.7V 1200mAh 4.44Wh

Lithium-ion Rechargeable Cell IMR18500-1200mAh 3.7V 1200mAh 4.44Wh

1124070769

委托单位
Consignor

河南恒一锂能科技有限公司

Henan Hengyi lithium energy technology Co., Ltd

生产单位
Manufacturer

河南恒一锂能科技有限公司

Henan Hengy i lithium energy technology Co., Ltd

检测方法

Test method

联合国《试验和标准手册》
ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8

ess Better
Section 38.3

判定标准

Criterion

ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8

联合国《试验和标准手册》
38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8

Section 38.3

样品外观

Appearance

样品接受日期
Accepted Date

检测项目

Test Items

检测结论

Conclusion

灰色圆柱型塑料薄膜外壳

Gray Cylinder plastics film shell

检测起迄日期
2024-07-29 2024-08-06~2024-09-03

Test Date

高度模拟:热测试;振动;冲击;外短路;撞击;强制放电
Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short

circuit, Impact, Forced discharge

经检测,该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev.8 38.3标准要求。

The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria

ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3

生效日期(Date
可充电锂电池芯Rechargeable Lithium Cell.
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